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1. Prifungsgrundlagen

EN 1363, Teil 1:
,Feuerwiderstandsprufungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen®
Ausgabe: 01.09.2012

EN 1634, Teil 3:

,Prifungen zum Feuerwiderstand und zur Rauchdichte fir Feuer- und Rauchschutzab-
schllsse, Fenster und Beschlage — Teil 3: Prifungen zur Rauchdichte fiir Rauchschutz-
abschlusse ,,

Ausgabe: 01.02.2007

2. Prifziel / Priafprogramm

Zur Ermittlung der Rauchdichtheit von ,Betonquader mit verschieden Spannstellen Sys-
tem Doka“System DOKA*® verbaut in einem Betonquader in einer Normwandkonstruktion
aus Metallstdnder mit Gipskartonplatten, wurden am 22.06.2021 Prifungen der Rauch-
dichtheit im Priflabor der IBS Linz durchgeflhrt.

Fir die Prifungen wurden 2 Probekdrper aufgebaut. Ziel der Prifungen war die Ermitt-

lung der Leckraten und warmem Rauch (200°C) bei verschiedenen Differenzdriicken von
einer Seite eines Abschlusses zur anderen und umgekehrt.

Probekorper 1 —Seite 1 gepruft
,Betonquader mit verschieden Spannstellen System Doka“, 1000 x 1250 mm (B x H)

Probekorper 2 —Seite 2 gepruft
,Betonquader mit verschieden Spannstellen System Doka“, 1000 x 1250 mm (B x H)

Die Prufung ist Teil einer Prifserie. Die Auswahl des Probekdrpers, der Tragkonstruktion
und der Belastungsseite erschlief3t sich aus dem Zusammenhang der Prifserie.

3. Konstruktionshersteller / Planersteller

Gesamtkonstruktion
Hersteller: Doka GmbH
Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten
Planersteller:  Helga Hilmbauer
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4. Verwendete Materialien

Siehe Punkt 6

5. Probekorperentnahme

Die Probekérper wurden durch den Auftraggeber angeliefert.

Von der Prufstelle wurde kein zusatzlicher Probekérper fiir die Probekorperuntersuchung
(Uberprifung der verwendeten Materialien und deren Abmessungen) angefordert, da
aufgrund der nicht zu erwartenden Zerstérung diese auch nach dem Versuch mdglich
war.

Es konnten bei der Probekdrperuntersuchung nach den Prifungen keine Abweichungen
zu den Angaben des Auftraggebers und dessen Konstruktionszeichnungen festgestellt
werden. Diese Zeichnungen konnten deshalb durch die Prifstelle beglaubigt werden und
liegen dem Prifbericht als Kopie in der Beilage B bei.

6. Beschreibung der Probekorper
6.1. Abmessungen
Betonquader 1000 x 1250 mm (B x H)

6.2. Allgemeine Probekorperbeschreibung

Probekdrper 1 und 2: ,Betonquader mit verschieden Spannstellen System Doka“

Seite 4 von 30 Auftraggeber: DOKA GmbH / Bericht-Nr.: 321030304-1 / Berichtsdatum: 27.08.2021



Institut fiir Brandschutztechnik
und Sicherheitsforschung

Spannstelle 2:
Kunststoffrohr 22mm (Wandstarke 15 cm)

-_— L= |
‘o( - -.. 4‘.,‘ .‘ v 1‘ o :\H\\
3 0 i 4 »

Verwendetes Material:

Artikelbezeichnung Artikelnummer
Kunststoffrohr 22mm 2,50m (zugeschnitten) 58 1951 000
Universal-Konus 22mm (nach dem Betonieren entfernt) 58 1995 000
Verschlussstopfen 22mm 58 1953 000
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7. Probekérperkonditionierung

Die Probekdrper wurden am 08.06.21 angeliefert, in die Tragkonstruktion (siehe Pkt. 8.)
eingebaut und im Priflabor stehend gelagert. Die Umgebungsbedingungen lagen zu die-
ser Zeit im Bereich von ca. 20 °C und 45 % relativer Luftfeuchtigkeit.

8. Tragkonstruktion

Als Tragkonstruktion wurde eine Normtragkonstruktion aus 50 mm Metallst&dndern, beid-
seitig mit 2 x 12,5 mm Gipskartonplatten beplankt, verwendet.

9. Probekdrpereinbau

Der Einbau erfolgte vor der Prifung durch das Personal des Auftraggebers.

10. Messungen vor der Prifung, Untersuchung und Vorbereitung

10.1. Spaltmessungen

Aufgrund der Ausstattung des Betonquaders mit den Spannvorrichtungen ergaben sich
keine Spalte.

10.2. Offnungs- und SchlieBkrafte

Es sind keine 6ffenbare Komponenten verbaut

10.3. Endgiiltige Einstellung

Die verbauten Spannstellen der Firma Doka wurden vom Antragsteller noch einmal auf
ihren richtigen Sitz gepraft und zur Prifung freigegeben.
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11. Rauchdichtheitspriifung des Probekérpers 1

Prifdatum: 22.06.2021
11.1. Lage der druckbeaufschlagten Seite

Der Probekdrper wurde von der Seite 1 gepriift.

11.2. Priufung der Rauchdichtheit bei Umgebungstemperatur

Die Leckrate durch den Probekdérper wurde bei Differenzdriicken von 10 Pa, 25 Pa und
50 Pa gemessen.

Die Feststellung einer umfangbezogene Leckrate war aufgrund der 20 Einbauteile nicht
moglich.

dem Druck aus- Temperatur Leckrate Qspec(20)  |umfangbezogene
gesetzte Seite [m3/h] Leckrate Qi
ims/h/m]
10Pa | 25Pa |50Pa|10Pa | 25Pa
Seite 1 Umgebung.-Druck 0,1 0,8 2,4 X X
Seite 1 Umgebung.-Sog 0,1 1,6 2,8 X X

11.3. Prufung der Rauchdichtheit bei erh6hter Temperatur

Die Leckrate durch den Probekdrper wurde bei Differenzdricken von 10 Pa, 25 Pa und
50 Pa gemessen. Die Messungen der Leckraten bei den jeweiligen Druckstufen erfolgten
zwischen der 25. und der 31. Versuchsminute.

dem Druck ausge- Temperatur Leckrate Qspec(200)
setzte Seite [m3/h]
10 Pa 25 Pa 50 Pa
Seite 1 200 °C 0,1 0,2 0,4

11.4. Beobachtungen wahrend bzw. nach dem Versuch

Durch die fast komplette Dichtheit der Spannvorrichtungen wahrend der Prifung waren
keine besonderen Vorkommnisse zu beobachten. Nach der Prifung waren alle Spann-
vorrichtung noch vollkommen funktionstlchtig.
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12. Rauchdichtheitspriifung des Probekdérpers 2

Prufdatum: 22.06.2021

12.1. Lage der druckbeaufschlagten Seite

Der Probekérper wurde von der Seite 2 gepruft.

12.2. Priufung der Rauchdichtheit bei Umgebungstemperatur

Die Leckrate durch den Probekdrper wurde bei Differenzdricken von 10 Pa, 25 Pa und
50 Pa gemessen.

dem Druck aus- Temperatur Leckrate Qspec(20) | umfangbezogene
gesetzte Seite [m?3/h] Leckrate Qi
im3/h/m]
10Pa | 25Pa |50Pa|10Pa | 25Pa
Seite 2 Umgebung.-Druck 0,1 0,6 2,2 X X
Seite 2 Umgebung.-Sog 0,2 1,7 2,5

12.3. Prufung der Rauchdichtheit bei erhéhter Temperatur

Die Leckrate durch den Probekdérper wurde bei Differenzdriicken von 10 Pa, 25 Pa und
50 Pa gemessen. Die Messungen der Leckraten bei den jeweiligen Druckstufen erfolgten
zwischen der 25. und der 31. Versuchsminute.

dem Druck ausge- Temperatur Leckrate Qspec(200)
setzte Seite [m3/h]
10 Pa 25 Pa 50 Pa
Bandseite 200 °C 0,1 0,3 0,8

12.4. Beobachtungen wahrend bzw. nach dem Versuch

Durch die fast komplette Dichtheit der Spannvorrichtungen wahrend der Prifung waren
keine besonderen Vorkommnisse zu beobachten. Nach der Prifung waren alle Spann-
vorrichtung noch vollkommen funktionstlchtig.
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13. Direkter Anwendungsbereich

Da es sich bei der Prifnorm 1634-3 um die Prifung von Rauchschutzabschlissen, im
Normallfall Tren und Fenster, handelt, ist der direkte Anwendungsbereich im Prifbericht
zwar anzugeben aber er trifft auf die Durchgange der Firma DOKA GmbH nicht zu und
ist somit nicht anwendbar.

Normbezug
zu Punkt:

1634-3

13.1 Allgemeines

Zulassige Anderung gegeniiber der gepriiften Konstruktion mit Bewertungen und
Ergénzungen infolge der Priifergebnisse

Die Ergebnisse der Rauchdichteprifung gelten weiterhin fir Bauarten mit von der geprif-
ten Bauart abweichender Konstruktion unter den folgenden Bedingungen:

a) Der Abschluss gehért der gleichen Bauart an, z.B. ein Turblatt aus solidem
Holz in einer Holzzarge oder ein Metallfalttirblatt in einer Stahlzarge

b) die Offnungsart ist gleich, z.B. ein Tlrblatt, das nur in eine Richtung 6ffnet, eine
Pendeltlr, eine Rolltir oder eine Falttir;

c) falls die Leckrate von Abschliissen nur ein einer Richtung eingeschrankt sein
muss, weicht diese Richtung nicht vor der gepriften ab;

d) die Steifigkeit der Tragkonstruktion und die Befestigungs- und Dichtungsart zwi-
schen Turrahmen und Tragkonstruktion dirfen nicht geringer sein als die der
gepriften Konstruktion (dies kann der Prifrahmen bei einigen Priifkammern
sein).

13.1.

Taren, die in flexiblen Konstruktionen geprift werden, dirfen in feste Konstruktionen ein-
gebaut werden, jedoch nicht umgekehrt. Tiren, die in flexiblen Konstruktionen zur Erlan-
gung der Klassifizierung Sa bei Umgebungstemperatur geprift werden, dirfen in alterna-
tive flexible Konstruktionen eingebaut werden. Die Verwendung alternativer flexibler Kon-
struktionen fiir Tiiren der Klassifizierung Sz00 wird Gegenstand von Uberlegungen zum
erweiterten Anwendungsbereich sein.

13.2. Konstruktion der Bauart

13.2.1 Allgemeines

a) Dekorative Beschichtungen, wie beispielsweise Farbanstriche, diirfen gedndert
werden;

b) Die Breite der Spalte zwischen Bauteilen darf verédndert werden, wobei sie je-
weils nicht gréBer sein darf als die Breite in der gepriften Ausfihrung. Fir den
Fall, dass die Spalte kleiner sind, dirfen diese die SchlieBféhigkeit des Turfli-
gels/der Turfligel/des Rollladens nicht verschlechtern. Dies gilt insbesondere
far Tarfliigel von Drehfligeltiren die gleichzeitig gedffnet oder geschlossen
werden.

c) Spalte an der Schwelle in Verbindung mit beweglichen Dichtungen dirfen in-
nerhalb des vom Hersteller angegebenen Bereichs verandert werden.

13.2.1.
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13.2.2. Bauarten mit Drehfliigeltiiren
13.2.2.1. Turfliigel aus Holz

a) Der Turflliigel ist aus &hnlichen Materialen herzustellen (z.B. Flachsspanplatten,
Weichholz) und die Steifigkeit muss mindestens der gepriften entsprechen.
Gleiche oder gréRere Steifigkeit darf fiir die Umgebungstemperatur angenom-
men werden, wenn:

1) Der Turfligel eine gréBere Dicke als der geprifte ausweist;
2) Die Beplankungen des Turflligels eine grdBere Dicke als die gepriiften aus-
weisen;

13.2.21. 3) Die Abmessungen und die Dichte eines Rahmens, der den Kern des Turfl-
gels umschlieBt, nicht verringert werden;

4) Die Klebstoffe und die Verfahren der Verbindungen nicht verandert werden;

5) Fir die Umgebungstemperatur werden die Abmessungen der Offnungen
fir Verglasungen noch deren Seitenverhéltnisse im Vergleich zu den ge-
pruften vergréBert werden;

b) Abweichungen fir Anwendungen bei erhéhter Temperatur sind Gegenstand
von Uberlegungen zum erweiterten Anwendungsbereich.

13.3 Abmessungen und Seitenverhaltnis

13.3.1 Bauarten mit Drehfliigeltiiren

Die Abmessungen des Turfligels dirfen nicht vergréBert werden, jedoch dirfen sie ver-
13.3.1.1 kleinert werden, wenn die Anzahl der Bewegungsbegrenzer, wie Schldésser, Fallen und
Béander, nicht verringert wird (sie darf jedoch erhéht werden).

135 Tlrbeschlage und Zubehore

Zubehér oder Tarbeschlage und/oder ihre Befestigungstechnik dirfen nur nach Beurtei-
lung des erweiterten Anwendungsbereichs geandert werden.

Die Anordnung des Zubehdrs oder der Tirbeschlage darf bei Rauchschutzabschliissen
fir Umgebungstemperatur geandert werden, bei Rauchschutzabschlissen fir erhéhte
Temperatur jedoch nicht.

13.6. Dichtungen

Da das Abdichtungssystem ein kritischer Teil der Priifung ist, dirfen hier keine Verénde-
rungen gegenliber dem gepriften System vorgenommen werden.
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14. Zusammenfassung / Ergebnis

Dieser Prifbericht beschreibt ausfihrlich das Herstellungs- bzw. Montageverfahren, die
Prifbedingungen und die Ergebnisse, die mit den hier beschriebenen Bauteilen erzielt
wurden, nachdem diese mit dem geman EN 1363, Teil 1 und EN 1634, Teil 3 dargestell-
ten Verfahren geprift wurden.

Jede wesentliche Abweichung hinsichtlich Gr6Be, konstruktiver Einzelheiten, auBBer den
Abweichungen, die im betreffenden Prifverfahren fir den direkten Anwendungsbereich
zulassig sind, ist nicht durch diesen Prifbericht abgedeckt.

Vorliegender Prifbericht darf nur in ungekirzter Ausfihrung und mit den angefihrten,
gekennzeichneten Beilagen verwendet werden.

IBS-INSTITUT FUR BRANDSCHUTZTECHNIK UND
SICHERHEITSFORSCHUNG GESELLSCHAFT M.B.H.
Akkreditierte Priif-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle

Ralf ANDEXLINGER Ing. Josef STOCKINGER
Techniker Zeichnungsberechtigter

Informationen zu mehrfach, elektronisch signierten Dokumenten finden Sie hier!
Informationen zur Entscheidungsregel finden sie hier hier!
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Betonieren des Versuchkorpers

Der Versuchskdrper fir den Rauchdichtheitsversuch wurde am 10.05.2021 ca. 7 Uhr im
Betonlabor betoniert.

Die Anker des Versuchskoérpers wurden am 12.05.2021 geldst.

Bis am 01.06.2021 wurde der Versuchskodrper abgedeckt im Betonlabor gelagert, um eine
Rissbildung zu verhindern.

Bild 5: fertig betonierter Versuchskérper

Die Frischbetontemperatur bei der Betonage betrug 22,6°C.
Das Ausbreitmal3 a = 45 cm, b = 46 cm => Gesamt 45,5 cm
Damit entspricht der Beton der Konsistenz F45.

B rinscocg
LEHNER =

JOSEF LEHNER GMBH

—_JOSEF LEHNRA GMBN Z T
A-3300 Amstetten, Sidlandstrae 1 [ &

1 0 74 72/ 603 - 0, FAX DW - 33 W
office@lehner-belon.al, wwlehner-beton.al ol

Lieferschein
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Rechnungsempfanger Baustelle -
Kunden-Nr.: Baust-Nr.: §D5\genscno"en
H Werk:
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el Datum:
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Arfikel- | 3] - T
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kg/m® | Zusatzmittel

Verwendung IElgenschafien
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Liefer-
Zone

Fahrzeug

[Nacntragliche vz- zugabe

Zugal Bezelchnung:
‘Zuqeqe ene Menge: Unrzelt:
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Unrzeit

lZugegebene Menge:
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Sonderleistungen Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit zelt auf Uhrzeit
Beladung Ankunft Baustelle | Beginn Entiadung | Ende Entladung | Baustelle Ankunft Werk
\ I Jo ‘
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i Der Beton ist Norm B 4710-1 Sct fragen.
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Bild 6: Beton-Lieferschein

Bild 7: Chargenprotokoll
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Anlieferung und VerschlieBen der Ankerstellen

Bild 8: Einbau des Betonblockes (Seite 1) Bild 9: Riickseite des Betonblockes (Seite 2)

Der Betonblock wurden am 09.06.2021 in das Prifinstitut IBS in Hof bei Salzburg ge-
bracht und von Hr. Geiger und Fr. Hilmbauer verschlossen.

Bild 10: Detail der Spannstellen 1 bis 8 der Seite 1
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Bild 11: Detail der Spannstellen 9 bis 20 der Seite 1

Bild 12: Detail der Spannstellen 1 bis 8 der Seite 2
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Bild 13: Detail der Spannstellen 9 bis 20 der Seite 2
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Rauchdichtheitsversuch bei IBS-Hof bei Salzburg am 22.06.2021

Der Versuch wurde am 22.06.2021 von Hr. Andexlinger durchgeflhrt und wurde an die
ONORM EN 1634-3 angelehnt, da es fir Ankerstellen keine Prifnorm gibt.

Die Prifung wurde je Seite 2-mal durchgefihrt.

1 x bei Raumtemperatur und 1 x mit einer Temperatur von 200°C.

Die Aufheizdauerdauer betrug 30 Minuten.

Danach wurde die Leckage des Probekdrpers jeweils die einem Druck von 10Pa, 25Pa
und 50Pa gemessen.

Jede Druckstufe wurde flr 2 Minuten gehalten, dann erhéht.

Nahere Beschreibung zum Versuch => siehe Prifbericht oder Klassifizierung

Bild 14: Messanzeige bei 6 Pascal Druck => 0 Druckverlust = kein Luftaustritt bei den Span
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